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Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  
6. English version is authentic. 

 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમાાંથી કોઇપણ સાતના જવાબ આપો. 14 

 1. Define hardenability.  

 ૧. હાર્ડનેબીલીટીને વ્યાખ્યાયીત કરો.    

 2. Justify water is not use as quenching media for high carbon steel  

 ૨. હાઇ કાબડન સ્ટીલ માટે કવેંચીંગ મીર્ીઆ તરીકે પાણી વપરાત ુનથી. સમજાવો.   

 3. Write chemical composition of Ball bearing steel.  

 ૩. બોલ બેરીંગન ુરાસાયણીક બાંધારણ લખો.   

 4. Listout various materials use in salt bath furnaces.  

 ૪. સોલ્ટ બાથ ભઠ્ઠી વપરાતા મટીરીયલ લખો.   

 5. Draw microstructure of S.G. cast iron.  

 ૫. S.G. કાસ્ટ આયનડન ુમાઇક્રોસ્રક્ચર દોરો.    

 6. Draw microstructure of hypoeutectoid and hypereutectoid steel.   

 ૬. હાઇપો અને હાઇપર યટેુક્ટોઇર્ સ્ટીલના માઇક્રોસ્રક્ચર દોરો.    

 7. Write principle of thermocouple with figure.   

 ૭. થમોકપલનો હતે ુઆક્રુતત દોરી લખો.   

 8. Writedown eutectic and peritectic reactions in Fe-Fe3C diagram.  

 ૮. Fe-Fe3C ર્ાયાગ્રામમા યટેુક્ટીક અને પેરીટેક્ટીક રીએક્સન લખો.   

 9. Listout properties imrove in solution annealing.   

 ૯. સોલ્યશુન એનીલીંગને લીધે થતા ગણુધમોમા ફેરફાર લખો.     

 10. Listout factors affecting quality of thermal treatment.  

 ૧૦. થમડલ રીટમેન્ટની ગણુવતાને અસર કરતા પરીબળો લખો.     

    
Q.2 (a) Explain working of continuous type furnace with figure.  03 

પ્રશ્ન. ર (અ) કન્ટીન્યઅુસ ભઠ્ઠીની કાયડપધ્ધતત આક્રુતત દોરી સમજાવો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain importance of thermal treatment for metals and alloy. 03 



 (અ) મેટલ અને એલોય માટે થમડલ રીટમેન્ટન ુમહત્વ સમજાવો.     ૦૩ 

 (b) Explain thermal treatmnent for low carbon steel 03 

 (બ) લો કાબડન સ્ટીલ માટે થમડલ રીટમેન્ટ સમજાવો.  ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain thermal treatment for high carbon steel. 03 

 (બ) હાઇ કાબડન સ્ટીલ માટે થમડલ રીટમેન્ટ સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Explain thermal treatment of Ferritic Stainless steel 04 

 (ક) ફેરીટીક સ્ટેઇનલેસ સ્ટીલ માટે થમડલ રીટમેન્ટ સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain thermal treatment of Martensitic Stainless steel 04 

 (ક) માટેન્સીટીક સ્ટેઇનલસે સ્ટીલ માટે થમડલ રીટમેન્ટ સમજાવો. ૦૪ 

 (d) Define malleabilization explain production of malleable cast iron. 04 

 (ર્) મેલીએબલાઇઝેશાંન એટલે શ?ુ મેલીએબલ કાસ્ટ આયનડની ઉત્પાદન પધ્ધતત 
સમજાવો.  

૦૪ 

  OR  

 (d) Draw and explain working procedure of salt bath furnace.  04 

 (ર્) સોલ્ટ બાથ ભઠ્ઠીની કાયડપધ્ધતત આક્રુતત દોરી સમજાવો.  ૦૪ 

    
Q.3 (a) Explain thermal treatment to produce S.G. Iron.  03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) S..G. આયનડની ઉત્પાદન કરવા વપરાતી થમડલ રીટમેન્ટ સમજાવો. .   ૦૩ 

  OR  

 (a) Describe thermal treatment of Grey Cast Iron. 03 

 (અ) ગ્રે કાસ્ટ આયનડની થમડલ રીટમેન્ટ સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Explain thermal treatment for Ni-Hard casr iron.  03 

 (બ) Ni-Hard કાસ્ટ આયનડની થમડલ રીટમેન્ટ સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain thermal treatment for Ni-Resist casr iron. 03 

 (બ) Ni-Resist કાસ્ટ આયનડની થમડલ રીટમેન્ટ સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Explain thermal treatment of cold drawn steel. 04 

 (ક) કોલ્ર્ ડ્રોન સ્ટીલ માટે થમડલ રીટમેન્ટ સમજાવો.  ૦૪ 
  OR  

 (c) Explain properties require for structural steel and listout thermal treatment to 

improve it..  

04 

 (ક) સ્રક્ચરલ સ્ટીલ માટે જરૂરી ગણુધમો જણાવો અને તે મેળવવા થતી થમડલ 
રીટમેન્ટ સમજાવો.  

૦૪ 

 (d) Explain thermal treatment of Hadfield steel.  04 

 (ર્) હરે્ફીલ્ર્ સ્ટીલ માટે થમડલ રીટમેન્ટ સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain thermal treatment of Silicon steel.  04 

 (ર્) સીલીકોન સ્ટીલ માટે થમડલ રીટમેન્ટ સમજાવો. ૦૪ 

    



Q.4 (a) Draw and explain working of Muffle furnace.   03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) મફલ ભઠ્ઠીની કાયડપધ્ધતત આક્રુતત દોરી સમજાવો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain temperature and time affecting the quality of themal treatment 

products.  
03 

 (અ) થમડલ રીટમેન્ટ પ્રોર્ક્ટની ગણુવતા પર તાપમાન અને સમયની અસર 
સમજાવો.   

૦૩ 

 (b) Explain thermal treatment of Ball bearing steel. 04 

 (બ) બોલ બેરીંગ સ્ટીલની થમડલ રીટમેન્ટ સમજાવો.   ૦૪ 

  OR  

 (b) Explain thermaltreatment of Precipation hardening stainless steel.  04 

 (બ) પે્રસીપીટેશન હાર્ડન સ્ટૈનલેસ સ્ટીલની થમડલ રીટમેન્ટ સમજાવો.   ૦૪ 

 (c) Explain thrermal treatment for High Speed Steel with heat treatment cycle.  07 

 (ક) હાઇ સ્પીર્ સ્ટીલની થમડલ રીટમેન્ટ હીટ રીટમેન્ટ સાઇકલ દોરી સમજાવો.    ૦૭ 

    
Q.5 (a) Explain thermal treatment of austenitic stainless steel. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) ઓસ્ટેનીટીક સ્ટેઇનલેસ સ્ટીલની થમડલ રીટમેન્ટ સમજાવો.    ૦૪ 

 (b) Listourt various defects of thermal treatment. Explain any two with cause and 

remedies.  

04 

 (બ) થમડલ રીટમેન્ટમા તવતવધ ખામીઓ લખો. તેમાથી કોઇપણ બે ખામીઓ કારણો  
અને ઉપાયો સાથે સમજાવો.  

૦૪ 

 (c) Draw and explain TTT diagram for Hypo-eutectoid steel.  03 

 (ક) હાઇપો યટેુક્ટોઇર્ સ્ટીલ માટે TTT ર્ાયાગામ દોરો અને સમજાવો.   ૦૩ 

 (d) Explain properties improve after thermal treatment of SG Iron.  03 

 (ર્) SG આયનડની થમડલ રીટમેન્ટ બાદ થતા ગણુવતામા થતા ફેરફાર સમજાવો.    ૦૩ 

 

************ 
 


