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Instructions: 

1. Attempt all questions.  

2. Make suitable assumptions wherever necessary. 

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Each question carry equal marks (14 marks) 
 

Q.1 (a) What is Shrinkage? Explain drying and firing shrinkage. 
 

07 

પ્રશ્ન. ૧ અ સકંોચન એ શ  ંછે? સ  કવણી અને પકવણી સકંોચન વણણવો.  07 

 (b)  Write down properties of China Clay and Ball Clay.  
 ૦૭ 

 બ ચાઇના માટી અને બોલ માટીના ંગ ણધમો લખો.  ૦૭ 

    
Q.2 (a) Explain Bulk Density determine process for Refractory. 

 

07 

પ્રશ્ન. ૨ અ ઉષ્માસહની સામ હહક ઘનતા નક્કી કરવાની પધ્ધતી વણણવો.  07 

 (b) Explain different properties of casting slip.  
 ૦૭ 

 બ કાસ્ટીંગ સ્લીપના ંજ દા જ દા ગ ણધમો વણણવો.  ૦૭ 

  OR  

 (b)  Explain lead solubility test of article. 
 

07 

 બ આટીકલ માટેનો લેડ સોલ્ય બબલીટી પ્રયોગ વણણવો.   

    
Q.3 (a) Write down M.O.R measuring process for Vitrified tile. 07 

પ્રશ્ન. ૩ અ વવટ્રીફાઇડ ટાઇલ્સ માટે M.O.R માપવાની પધ્ધતી લખો.  07 

 (b) Explain determine process of “Water of Plasticity” of clay. ૦૭ 

 બ માટીની " વોટર ઓફ પ્લાસ્ટીસીટી" નક્કી કરવાની પધ્ધતી વણણવો.  ૦૭ 

  OR  

Q.3 (a) Explain precautions required to control dunting defect in Sanitary ware. 07 

પ્રશ્ન. ૩ અ સનેટરીવેરની ડંટીંગ ખામી રોકવા માટેના જર રી પગલા ંવણણવો.   07 

 (b) Write down short note on power loss factors of insulator. ૦૭ 

 બ ઇંસ્ય લેટરના ં"પાવર લોસ ફેક્ટર" ઉપર ટ ંકનોંધ લખો.   ૦૭ 

    
Q.4 (a) Explain Spalling determine technique for Refractory. 07 

પ્રશ્ન. ૪ અ ઉષ્માસહન  ંસ્પાલીંગ નક્કી કરવા માટેની પધ્ધતી વણણવો.  07 

 (b) Write down short note on Refractoriness under load. ૦૭ 

 બ “રીફે્રક્ટરીનેસ અંડર લોડ " ઉપર ટ ંકનોંધ લખો. ૦૭ 



  OR  

Q.4 (a) Explain effect of Soluble Salt in manufacturing process of ceramic article. 07 

પ્રશ્ન. ૪ અ સીરાવમક આટીકલની બનાવટમા ંસોલ્ય બલ સોલ્ટની અસર વણણવો.  07 

 (b) Write down controlling process of size and dimension of fire bricks. ૦૭ 

 બ ઉષ્માસહ ઈંટના ંઆકાર અને કદને વનયતં્રીત કરવાની પધ્ધતી લખો.  ૦૭ 

    

Q.5 (a) Explain determination process of crazing defect. 
 

07 

પ્રશ્ન. ૫ અ કે્રઝીંગ ખામી નક્કી કરવાની પધ્ધતી વણણવો.  07 

 (b) Write down causes and remedies of crazing defect. ૦૭ 

 બ કે્રઝીંગ ખામી થવાના ંકારણો અને તેના ંઉપાયો લખો.  ૦૭ 

  OR  

Q.5 (a) Explain determination process of P.C.E value of Refractory sample.  
 

07 

પ્રશ્ન. ૫ અ ઉષ્માસહ સેમ્પલન  ંP.C.E મ લ્ય નક્કી કરવાની પધ્ધતી વણણવો.  07 

 (b) Write down porosity controlling steps used in Refractory industry. ૦૭ 

 બ ઉષ્માસહ કંપનીઓમા ંછીદ્રાળુતા કાબ મા ંલાવવાના ંપગલાઓ લખો.  ૦૭ 

 

 

************ 
 


