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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–VI • EXAMINATION – WINTER • 2016 

Subject Code: 3360605 Date: 26-10-2016        

Subject Name: Maintenance and Rehabilitation of Structures 

Time: 10:30 am - 01:30 pm                                                      Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.   

6. English version is authentic. 

 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Describe demolition of structure.  

 ૧. સ્ટ્રક્ચર ન  ડેમોલીશન વવશે સમજાવો.    

 2. List out chemicals used for anti-termite treatment in building.  

 ૨. ઉધઇ પ્રવતરોધક સ રવ ર મ ટે વપર ત  કેવમકલ ની ય દી બન વો.   

 3. What is preventive maintenance in building?  

 ૩. બબલ્ડીંગ મ ટે વપ્રવેન્ટીવ મેઇન્ટેનન્સ એટલે શ?ુ   

 4. What is acid etching?  

 ૪. Acid etching એટલે શ?ુ    

 5. List out stages of condition survey in maintenance work.  

 ૫. મેઇન્ટેનન્સ મ ટે કડીંશન સવે ન  સ્ટ્ટેજ વણણવો.   

 6. Write points for preventive measures for alkali aggregate reaction in 

concrete. 
 

 ૬. આલ્કલી એગ્રીગેટ રીએક્શન રોકવ ન  ઉપ યો વણણવો.   

 7. Give name of accelerators in concrete?  

 ૭. કોન્રીટ મ ટે accelerator ન  ન મ જણ વો.   

 8. Write advantages of super plasticizer.  

 ૮. સપુર પ્લ સ્ટ્ટીસ ઇઝર ન  ફ યદ  જણ વો.   

 9. Describe durability of concrete.  

 ૯. કોન્રીટન  ટક ઉપણ  વવશે સમજાવો.    

 10. How polymer modified mortar is prepared?  

 ૧૦. પોબલમર મોડીફ ઇડ મોરટ ર વવશે સમજાવો.   

    
Q.2 (a) Write sequence of demolition in manual demolition of structure 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) સ્ટ્રક્ચર ન  મેન્યઅુલ  ડેમોલીશન મ  ડેમોલીશન નો રમ જણ વો ૦૩ 

  OR  

 (a) Write steps of epoxy injection grouting for cracks repair in concrete.  03 

 (અ) એપોક્ષી ઇન્ેક્શન ગ્ર ઉટીંગ વડે કોન્રીટ વતર ડૉ રીપેર ન  સ્ટ્ટેપ જણ વો.  ૦૩ 

 (b) Describe the causes of leakage of rainwater in terrace 03 

 (બ) ધ બ મ ાંથી રેઇનવોટર લીકેજ થવ ન  ક રણો જણ વો ૦૩ 

  OR  

 (b) List out various non destructive tests for assessment of strength of concrete. 03 
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 (બ) કોન્રીટની સ્ટ્રેન્થ પરરક્ષણ મ ટે વવવવધ નોન ડીસ્ટ્રક્ટવ ટેસ્ટ્ટ વણણવો.   ૦૩ 

 (c) Explain Pre monsoon and Post monsoon maintenance in building. 04 

 (ક) મક ન મ ટે પ્રી મોન્સનૂ અને પોસ્ટ્ટ મોન્સનૂ મેઇન્ટેનન્સ સમજાવો.   ૦૪ 

  OR  

 (c) Write applications of Aerated concrete. 04 

 (ક) એરેટેડ કોન્રીટ ન  ઉપયોગો જણ વો. ૦૪ 

 (d) List out the principle causes of cracks in building. 04 

 (ડ) મક નોમ ાં વતર ડો પડવ ન  મખુ્ય ક રણો જણ વો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) Write the causes of Distress in structures. 04 

 (ડ) સ્ટ્રક્ચરને નકુશ ન થવ ન  ક રણો જણ વો.  ૦૪ 

    
Q.3 (a) List out the principle causes of cracks in building. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) મક નોમ ાં વતર ડો પડવ ન  મખુ્ય ક રણો જણ વો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain manual demolition of building. 03 

 (અ) બબલ્ડીંગ મ ટે મેન્યઅુલ ડમેોલીશનની રીત સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Discuss materials used for repair of cracks.  03 

 (બ) વતર ડોની મર મત મ ટે વપર ત  મટીરીયલ્સ વવશે જણ વો.  ૦૩ 

  OR  

 (b) List out the factors affecting permeability of concrete. 03 

 (બ) કોન્રીટની પ રગમ્યત  પર અસર કરત  પરરબળો લખો. ૦૩ 

   (c) Explain Rebound hammer test 04 

 (ક) રીબ ઉંડ હમેર ટેસ્ટ્ટ વવશે સમજાવો  ૦૪ 

  OR  

 (c) Write the application of Ultra sonic pulse velocity test. 04 

 (ક) અલ્ર સોનીક પલ્સ વેલોસીટી ટેસ્ટ્ટીંગની એપ્લીકેશન જણ વો.  ૦૪ 

 (d) Describe methods for corrosion protection of reinforcement 04 

 (ડ) રેઇનફોસણમેન્ટ મ  ક ટ સ મે રક્ષણ ની રીતો વવશે સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) Describe the causes of corrosion in reinforcement. 04 

 (ડ) રેઇનફોસણમેન્ટ મ  ક ટ લ ગવ ન  ક રણો જણ વો.  ૦૪ 

    
Q.4 (a) Explain purpose of maintenance of structure. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) સ્ટ્રક્ચર ન  મેઇન્ટેનન્સ મ ટેન  હતેઓુ સમજાવો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) What should be done to overcome the problem of dust and noise during 

demolition? 
03 

 (અ) ડેમોલીશનની દરવમય ન ધળુ અને અવ જની મશુ્કેલી દૂર કરવ  શ ુકરવ ુ 
જોઇએ?  

૦૩ 

 (b) Describe Slab jacking technique in detail. 04 

 (બ) સ્ટ્લેબ ેકીંગ ટેકવનક સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (b) Explain Sulphur Infiltrated Concrete 04 

 (બ) Sulphur Infiltrated કોન્રીટ વવશે સમજાવો. ૦૪ 
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 (c) Write requirement for durability as per IS: 456-2000 07 

 (ક) IS: 456-2000 પ્રમ ણે ટક ઉપણ  મ ટેની જરુરીય તો વણણવો.  ૦૭ 

    
Q.5 (a) Write implosion technique for demolition of structure. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) સ્ટ્રક્ચર ન  ડેમોલીશન મ ટે ઇમ્પ્લોસન ટેકવનક્સ વણણવો.   ૦૪ 

 (b) Explain the precautions to be taken during demolition of structure 04 

 (બ) સ્ટ્રક્ચર ન  ડેમોલીશન દરવમય ન લેવ મ  આવતી ક ળજી સમજાવો. ૦૪ 

 (c) Define Repair, Restoration and Retrofitting 03 

 (ક) વ્ય ખ્ય  આપો.  રીપેર, રીસ્ટ્ટોરેશન અને રીરોફીટીંગ. ૦૩ 

 (d) Short note on  Sea water effects in concrete 03 

 (ડ) કોન્રીટ મ  દરરય ઇ પ ણી ની અસરો વવશે નોંધ લખો  ૦૩ 

 

************ 


