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Seat No.: ________                                                        Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–VIII • EXAMINATION – WINTER • 2016 

Subject Code: 3362304 Date: 25-10-2016        

Subject Name: Plastics Testing and Quality Management 
Time: 10:30 am - 01:00 pm Total Marks: 70 

Instructions: 
1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.   

6. English version is authentic. 

 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Define :  Testing   

 ૧. વ્ય ખ્ય  આપો: ટેસ્ટીંગ   

 2. Define :  Standards  

 ૨. વ્ય ખ્ય  આપો: સ્ટ ાંડર્ડ ્સ  

 3. Define :  Conditioning  

 ૩. વ્ય ખ્ય  આપો: કાંડીશનીંગ     

 4. Define :   Impact strength   

 ૪. વ્ય ખ્ય  આપો: ઇમ્પેકટ સ્રેંથ  

 5. Define :  Stress relaxation  

 ૫. વ્ય ખ્ય  આપો: સ્રેસ રીલેકસેશન  

 6. Define :  Creep   

 ૬. વ્ય ખ્ય  આપો: ક્રીપ  

 7. Define :  QM  

 ૭. વ્ય ખ્ય  આપો: QM  

 8. Define :  TQM   

 ૮. વ્ય ખ્ય  આપો: TQM   

 9. Define :  SPQC   

 ૯. વ્ય ખ્ય  આપો: SPQC   

 10. Define :  QC   

 ૧૦. વ્ય ખ્ય  આપો: QC   

    
Q.2 (a) Draw HDT test equipment set up.  03 

પ્રશ્ન. ર (અ) HDT ન ાં ટેસ્ટ ઈક્વીપમેંટ સેટ અપ દોરો.   ૦૩ 

  OR  

 (a) Draw VST test equipment set up. 03 

 (અ) VST ન ાં ટેસ્ટ ઈક્વીપમેંટ સેટ અપ દોરો. ૦૩ 

 (b) Draw MFI test equipment set up. 03 

 (બ) MFI ન ાં ટેસ્ટ ઈક્વીપમેંટ સેટ અપ દોરો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Draw ESCR test equipment set up. 03 
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 (બ) ESCRન ાં ટેસ્ટ ઈક્વીપમેંટ સેટ અપ દોરો. ૦૩ 

 (c) Draw Stress strain curve for conventional plastic material with labels. 04 

 (ક) કાંવેંશનલ પ્લ સ્સ્ટક મટીરીયલ નો સ્રેસ સ્રેન કવ્ લેબલ સ થે દોરો.  ૦૪ 

  OR  

 (c) Draw Stress strain curve for hard plastic material with labels. 04 

 (ક) હ ડ્ પ્લ સ્સ્ટક મટીરીયલ નો સ્રેસ સ્રેન કવ્ લેબલ સ થે દોરો. ૦૪ 

 (d) Draw Stress strain curve for soft plastic material with labels. 04 

 (ડ) સોફ્ટ પ્લ સ્સ્ટક મટીરીયલ નો સ્રેસ સ્રેન કવ્ લેબલ સ થે દોરો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Draw Stress strain curve for tough plastic material with labels. 04 

 (ડ) ટફ પ્લ સ્સ્ટક મટીરીયલ નો સ્રેસ સ્રેન કવ્ લેબલ સ થે દોરો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Write standard test procedure to determine Tensile strength. 07 

પ્રશ્ન. 3 (અ) ટેંસ ઈલ સ્રેંથ મ પવ  મ ટેની સ્ટ ન્ડડ્ ટેસ્ટ પધ્ધતત લખો.  ૦૭  
  OR  

 (a) Write standard test procedure to determine Izod impact strength. 07 

 (અ) આઈઝોડ ઈમ્પેક્ટ સ્રેંથ મ પવ  મ ટેની સ્ટ ન્ડડ્ ટેસ્ટ પધ્ધતત લખો. ૦૭ 

 (b) Write standard test procedure to determine Flexural strength. 07 

 (બ) ફ્લેક્સરલ સ્રેંથ મ પવ  મ ટેની સ્ટ ન્ડડ્ ટેસ્ટ પધ્ધતત લખો. ૦૭  
  OR  

 (b) Write standard test procedure to determine Rockwell hardness. 07 

 (બ) રોકવેલ હ ડ્નેસ મ પવ  મ ટેની સ્ટ ન્ડડ્ ટેસ્ટ પધ્ધતત લખો. ૦૭  
    

Q.4 (a) Write standard test procedure to determine Die electric constant. 07 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) ડ ઈ ઈલેકરીક કોન્સ્ટન્ટ મ પવ  મ ટેની સ્ટ ન્ડડ્ ટેસ્ટ પધ્ધતત લખો. ૦૭ 

  OR  

 (a) Write standard test procedure for specific gravity test. 07 

 (અ) સ્પેસીફીક ગ્રેતવટી ટેસ્ટ ની સ્ટ ન્ડડ્ પધ્ધતત લખો. ૦૭ 

 (b) Write short note on Nondestructive testing. 07 

 (બ) નોન ડીસ્રકટીવ ટેસ્ટીંગ પર ટ ાંક નોંધ લખો.  ૦૭ 

    
Q.5 (a) List various types of failures and describe failure analysis technique. 07 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) તવતવધ પ્રક રન  ફેલ્યોર ની ય દી બન વો અને ફેલ્યોર એન લીસીસ ટેકનીક ન ાં 
વણ્ન કરો.  

૦૭  

 (b) Describe importance of quality control.  07 

 (બ) ક્વોલીટી કાંરોલન  મહત્વ ન ાં વણ્ન કરો.  ૦૭ 

 

************ 


